
Технические условия на продукцию из лиственницы.
Нормы пороков по сортам Профилированная строганая продукция (Вагонка штиль, 

Брашированная вагонка - штиль, Доска пола (шип-паз), Террасная доска, Палубная доска, 
Планкен)

1. Влажность изделий:

- для доски пола – не более 10%;

- для вагонки – не более 14%;

- для палубной и террасной доски, планкена – не более 18%.

2. Отклонения от номинальных размеров для ПИ изделий не должны быть более, мм: 

- по длине - -5/+25 (для доски пола - -5/+5);

- по ширине - ± 1,0;

- по толщине - ± 1,0.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1). Допускается наличие до 5% смежных сортов.

2). Торцы ПИ должны иметь аккуратный внешний вид, торцованы под углом 90°±2°.

3). Оценка пороков проводится по лицевой стороне изделия. Для палубной доски и планкена - 2 стороны являются лицевыми (1

пласть и 1 кромка). Для остальных профилированных изделий лицевыми являются стороны, видимые при эксплуатации.

4). Указания нормированного значения параметров на погонный метр следует принимать в перерасчете на общую длину изделия

(пример, если допускается не более 2 сучков на погонный метр и длина изделия 3 метра, то в общей сложности на изделии данного

типа допускается не более 6 сучков данного вида, при большем количестве изделие считается несоответствующим сорту по

данному параметру).

5). Для сорта Норма по п.1.1, п.1.2 и п.1.3 суммарно допускается не более 2х сучков на пог. м, имеющих разрушения с образованием

сквозного отверстия диаметром до 10 мм.
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